QUICK STEP

FLOOR DESIGNERS Instrukcje montazu podiég Quick-Step INTENSO metodq klejenia Quick-Step Intenso

Panele podtogowe marki Quick-Step sq dostarczanie wraz z instrukcjq montazu w formie ilustracji. Ponizsze opracowanie zawiera objasnienia
dotgczonych ilustracji po$wieconych montazowi. Podzielono je na cztery czeici poswigcone przygotowaniu, montazowi, wykafczaniu i konserwacii.
Zalecamy uwazne przeczytanie zawartych informaciji i doktadne przejrzenie wszystkich ilustracji. W razie pytan lub watpliwoéci prosimy o kontakt
ze sprzedawcg lub dziatem obstugi technicznej Quick-Step. W celu wykorzystania petnej gwaranciji zalecamy korzystanie wytqcznie z oryginalnych
akcesoriéw Quick-Step. PRZED ROZPOCZECIEM Parkiety sq podtogami przeznaczonymi do uzytku wewngtrz pomieszczen i powinny by¢
traktowane jako takie przed montazem, w trakcie montazu i po zamontowaniu. Montaz powinien rozpoczqé sie po zakonczeniu i wyschnigciu
wszystkich ,mokrych” prac, takich jak malowanie. Jezeli po zamontowaniu podiogi w pomieszczeniu bedq trwaty dalsze prace, parkiet Quick-Step
powinien zosta¢ doktadnie przykryty warstwqg oddychajgcg. NIE nalezy przyklejaé materiatu przykrywajgcego bezposérednio do powierzchni, gdyz
klej moze uszkodzi¢ lakierowanq lub olejowang powierzchnie.
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Panele podtogowe marki Quick-Step sq dostarczanie wraz z instrukcjg montazu w formie ilustraciji. Ponizsze opracowanie zawiera objasnienia
dotqczonych ilustracji poswieconych montazowi. Podzielono je na cztery czeéci poswiecone przygotowaniu, montazowi, wykarczaniu

i konserwaciji. Zalecamy uwazne przeczytanie zawartych informacji i doktadne przejrzenie wszystkich ilustracji. W razie pytar lub watpliwosci
prosimy o kontakt ze sprzedawcq lub dziatem obstugi technicznej Quick-Step. W celu wykorzystania petnej gwarancji zalecamy korzystanie
wytqgcznie z oryginalnych akcesoriéw Quick-Step.

PRZED ROZPOCZECIEM Parkiety sq podtogami przeznaczonymi do uzytku wewngtrz pomieszczer i powinny byé traktowane jako takie
przed montazem, w trakcie montazu i po zamontowaniu. Montaz powinien rozpoczqé sie po zakonczeniu i wyschnieciu wszystkich ,mokrych”
prac, takich jak malowanie. Jezeli po zamontowaniu podtogi w pomieszczeniu bedqg trwaty dalsze prace, parkiet Quick-Step powinien zostad
doktadnie przykryty warstwg oddychajgcq. NIE nalezy przykleja¢ materiatu przykrywajgcego bezposrednio do powierzchni, gdyz klej moze
uszkodzi¢ lakierowanq lub olejowanq powierzchnie.

Po otrzymaniu opakowan zawierajgcych panele nalezy poddad je procesowi aklimatyzacii.

W tym celu nalezy przechowywaé je bez otwierania, w pozyciji poziomej, bez kontaktu ze $cianqg lub podtozem. Przed rozpoczeciem montazu
zaleca sie przechowywanie w temperaturze pokojowej (15-20°C / 59-65°F) i wzglednej wilgotnosci powietrza w granicach 35-65% przez
co najmniej 48 godzin. Podtoga Quick-Step sktada sie z naturalnego drewna i bedzie naturalnie rozszerzad sie i kurczyé w wyniku zmian
wilgotnosci wzglednej. W temperaturze 20°C i przy wilgotnoéci wzglednej w granicach 40-60% (zalecane warunki podczas montazu)
przemieszczanie jest minimalne. Zawarto$¢ wilgoci w produkowanych i dostarczanych panelach podtogowych Quick-Step jest dostosowana
do wilgotnosci wzglednej w granicach 35-65%. W klimacie suchym, na przyktad zimg w krajach nordyckich, wilgotno$é wzgledna moze
spadad ponizej 35%, a w lecie wzrastaé powyzej 65%. Bedzie to powodowad przemieszczenia powierzchni podtogi. Aby zapewnié
wystarczajqgcy odstep umozliwiajgcy naturalne przemieszczenia oraz zapobiec ewentualnemu powstawaniu otwartych potgczen, skrzypieniu
itp. nalezy zawsze zachowa¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci okoto 10 mm w przypadku montazu paneli w typowym pomieszczeniu
mieszkalnym. W celu zachowania odpowiedniego odstepu nalezy wykorzystaé kliny dylatacyjne dostarczone w zestawie montazowym.

W przypadku montazu w regionach o matej $redniej wilgotnoséci wzglednej odstep nalezy zmniejszyé do 8 mm (mata wilgotno$é wzgledna
powoduje kurczenie sie paneli). W przypadku montazu w regionach o duzej éredniej wilgotnoéci wzglednej odstep nalezy zwiekszy¢

do 12 mm (duza wilgotno$¢ wzgledna powoduje rozszerzanie sie paneli). Szczelina dylatacyjna musi pozostaé otwarta i nie moze by¢
wypetniana zadng masq uszczelniajqcg, silikonem ani innym spoiwem.
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W razie montazu nowej podtogi przy pomocy kleju nalezy catkowicie usungé dotychczasowe pokrycie podtogowe. Podtoze musi byé solidne,
twarde, suche i zgodne z normami. Nie mogg wystepowaé jakiekolwiek $lady plesni i/lub obecnosci owaddw. Nalezy upewnic sie,

ze podfoze jest réwne oraz przybié wszystkie luzne elementy. Pustka podpodtogowa pod drewnianymi panelami musi byé wentylowana.
Nalezy usungé wszelkie przeszkody i upewnié sie, ze zapewniono dostateczng wentylacje (otwér wentylacyjny o powierzchni przynajmniej

4 c¢m? na kazdy m2 podtogi). Zawarto$é wilgoci w drewnie nie moze przekraczaé 10%. Nalezy takze mieé na uwadze fakt, ze drewno i/

lub materiaty organiczne mogg wyschngé w danym miejscu i spowodowad uszkodzenie parkiety, jesli sq wystawione na dziatanie wysokiej
temperatury z racji bliskoci wentylatoréw, pieca itp. Bezposredni montaz na legarach jest zabroniony.

Przed montazem nalezy doktadnie sprawdzi¢ cate podtoze pod kgtem ewentualnych nieréwnosci. Za pomocq liniatu o dtugosci 2 m nalezy
sprawdzi¢, czy w podtozu nie ma nieréwnosci przekraczajgcych 3 mm. Nalezy réwniez sie upewnié, ze nie wystepujq wybrzuszenia wigksze
niz 2 mm w promieniuv 200 mm. W celu wyréwnania podtoza mozna wykorzystaé wylewke samopoziomujgca.

W przypadku montazu podtogi na parterze zawsze zaleca sig najpierw natozenie ptynnej folii hydroizolacyjnej. Ptynna folia hydroizolacyjna
w postaci dwu lub trzysktadnikowej powtoki epoksydowej zapewnia ochroneg przed wilgociq. Podtogi Intenso mozna montowaé bezposrednio
na takq folie hydroizolacyjng, korzystajqc z elastycznego spoiwa na bazie MS lub PU.

Paneli podtogowych Quick-Step nie mozna montowaé w typowych pomieszczeniach wilgotnych, w pomieszczeniach z podtogowym
odptywem wody ani w bardzo suchych pomieszczeniach, takich jak sauny.

Przed rozpoczeciem montazu na podtozach mineralnych, takich jak beton, nalezy upewnié sie, ze ich wilgotnosé jest wystarczajqco niska.

W przypadku montazu na podtozu cementowym wilgotno$é musi wynosié¢ CM < 2,5 (75% wilgotnoéci wzgledneij). W przypadku montazu

na podtozu anhydrytowym wilgotno$¢ musi wynosi¢ CM < 0,5%. Jezeli wilgotnosé jest lub moze by¢ wigksza, konieczne bedzie zastosowanie
innych rodzajéw izolacji przeciwwilgociowej. Jezeli wykorzystywane jest ogrzewanie podtogowe, podtoze cementowe wymaga wilgotnosci
CM < 1,5, natomiast podtoze anhydrytowe wymaga wilgotnosci

CM < 0,3 (patrz instrukcje dla ogrzewania podtogowego).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wybraé kierunek utozenia paneli. Zazwyczaj zalecamy, by panele byty ukladane réwnolegle do $wiatta
wpadajgcego do pomieszczenia (tzn. prostopadle do okien). W dtugich i wgskich pomieszczeniach, takich jak korytarze, zaleca sie

montaz paneli réwnolegle do dtugich $cian. Nalezy mieé na uwadze fakt, ze naturalny kolor drewna ulegnie zmianie pod wptywem $wiatta
stonecznego (przebarwienie zwigzane z dziataniem promieni UV jest nieuniknione). W zwigzku z tym panele mogq wyblakngé i ulec zmianie,
co nie stanowi wady produktu.

W przypadku, gdy wykorzystywane jest chfodzenie bqdz ogrzewanie podtogowe nalezy dodatkowo spetnié nastepujgce wymagania:
Sprzedawca bqdz instalator systemu ogrzewania podtogowego musi zagwarantowaé, ze temperatura powierzchni podtogi nigdy nie
przekracza 28°C. Aby uzyskaé dodatkowe informacje, nalezy odwiedzié strone www.quick-step.com.
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Montaz podtég drewnianych Quick-Step jest fatwy i nie wymaga uzycia drogich narzedzi. Poza kilkoma zwyktymi narzedziami

do majsterkowania (klej, fopatka do kleju, miarka sktadana, otéwek, mtotek, pita reczna lub wyrzynarka, kgtownik stolarski oraz ewentualnie
wiertarka i rekawice robocze) potrzebny jest tylko zestaw montazowy Quick-Step zawierajgcy dobijak, drazek $ciggajqgcey i kliny dylatacyjne.
Przed rozpoczeciem montazu upewnij sig, ze masz pod rekq wszystkie potrzebne narzedzia. Nalezy uzyé bezwodnego kleju MS lub PU
przeznaczonego do montazu paneli podtogowych.

Podczas ciecia paneli drewnianych Quick-Step nalezy uwazaé, aby nie powstaty wyszczerbienia ani odpryski. Przycinajge panele przy
pomocy pity recznej, nalezy pamigtaé o tym, by dekoracyjna strona byta skierowana ku gérze. W przypadku korzystania z wyrzynarki
nalezy odwrécié panel tak, by dekoracyjna powierzchnia byta skierowana ku dotowi (z wyjatkiem wyrzynarek z brzeszczotami pracujgeym w
kierunku géra-dét).

Przed zapakowaniem kazdy panel Quick-Step jest starannie sprawdzany pod kgtem niedoskonatosci. Mozliwe jest jednak uszkodzenie
opakowar podczas transportu albo otwierania. Nie nalezy montowaé paneli z uszkodzong powierzchniq, krawedzig lub profilem
zatrzaskowym. Przed rozpoczeciem montazu nalezy uwaznie sprawdzi¢ kazdy panel. Nalezy zawsze pamietac o tym, ze drewno nie jest
jednolitym materiatem. Pomigdzy poszczegdlnymi panelami mogq wystepowaé réznice. Podobnie jak w przypadku drzew, kiére takze
rézniq sig od siebie. Ten aspekt sprawia, ze zamontowana podtoga odznacza sig cieptem i naturalnym wyglgdem drewna. W zaleznosci

od wybranej gamy i klasy produktu na poszczegélnych panelach mogq by¢ takze widoczne seki i peknigcia. Wystepowanie tych cech jest
naturalne i nie moze byé uznawane za wade produktu. W zwigzku z tym przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy wyglad paneli odpowiada
oczekiwaniom. Nalezy réwniez upewni¢ sig, ze otrzymano od sprzedawcy potrzebne informacje. Zamontowany panel uznaije sig za
zaakceptowany i nie podlega on reklamaciji. W czasie montazu zalecamy uzywanie paneli z kilku opakowar.

Panele mogq zostaé przyklejone bezposérednio wytqcznie do odpowiedniego (pod wzgledem gtadkosci, twardosci, peknigé itd.) podtoza,
zgodnego z ogdlnymi normami i zasadami. Podtoze musi by¢ wystarczajgco suche, twarde i jednolite. Do montazu podtogi nalezy
zastosowad odpowiedni klej. Nalezy przestrzegaé instrukeji dotyczgeych czasu schnigcia, zuzycia, naktadania itd. Instrukcje te muszq zostaéd
przekazane przez producenta kleju. W trakcie montazu podtogi nalezy w miare mozliwosci unika¢ chodzenia po przyklejonych elementach.
Mozliwe jest takze uktadanie podtogi ptywajgco. Wéwczas nalezy skorzysta¢ z instrukeji dotyczgeych montazu ptywajgcego.



QUICK STEP

FLOOR DESIGNERS

= = Min. 100mm
1

812mm 11 11 812mm 812mm 11 11812mm

$
n Min. 100mm

Klejenie podtogi nie wigze sie z zadnymi ograniczeniami dtugoéci oraz szerokoéci. Konieczne jest jedynie zachowanie szczeliny dylatacyjnej
wokét obwodu pomieszczenia. Jednak nie jest juz konieczne stosowanie listw dylatacyjnych w progach. Podczas montazu podtogi nalezy
uwzglednié konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne ogrzewania budynku i podtogowego w jastrychu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zmierzy¢ dlugo$é i szeroko$é pomieszczenia, aby szczegétowo zaplanowaé optymalny
rozktad paneli. Dzigki temu ostatni rzqd nie bedzie zbyt waski. Jesli dtugosé ostatniego rzedu miataby wynosié ponizej 100 mm, montaz
mozna utatwié poprzez przycigcie paneli z pierwszego rzedu.

Gama podtég Intenso sktada sie z paneli lewych i prawych. Oznacza to, ze w jednym opakowaniu podtég Intenso powinny znajdowad sie
dwa panele lewe i dwa panele prawe. Nalezy sprawdzié to przed rozpoczeciem montazu. Wszystkie panele majg oznaczenie w kolorze
czerwonym. Znajduje sig ono z tytu, obok kodu produkeji. Panele lewe oznaczone sq literg A, natomiast panele prawe oznaczone sq literg B.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy oddzieli¢ panele lewe od prawych i uktadaé je wymiennie w celu zapewnienia réwnomiernego
roztozenia koloru i charakteru.

Zaletq systemu zatrzaskowego Uniclic jest wystepowanie duzego naprezenia wstepnego. Zapewnia to bardzo solidne zatrzaskiwanie
wymagane w przypadku montazu ptywajgcego.

Aby utatwi¢ montaz metodq klejenia, zalecamy odcigcie niewielkiej czesci profilu po stronie z wpustem (patrz ilustracja). Te niewielkq cze$é
mozna tatwo odciqé nozem lub strugiem.
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Rozpocznij od zamontowania dwdéch paneli oznaczonych 11 2. Montaz paneli nalezy wykonywaé od lewej do prawej strony, stojqc twarzg
do $ciany. Odetnij kofice obu paneli pod kgtem 90°, aby dochodzity do $ciany. Potqcz dtuzsze boki obu paneli (1 i 2): wiéz piéro panelu

2 we wpust panelu 1 pod kgtem 20-30°. Nieznacznie przesun montowany panel w gére i w dét, jednoczesnie wywierajqc nacisk. Panele
ulegng automatycznemu zatrzasénieciu.

Wskazéwki dotyczgce odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej znajdujq sie w czesci instrukeji dotyczqcej przygotowania do montazu. Aby
utworzy¢ szczeling dylatacyjng wzdtuz dtuzszego boku pierwszego rzedu, nalezy wykonaé wyciecie po stronie piéra. Nie zapomnij o uzyciu
klinéw dylatacyjnych.

System Uniclic umozliwia réwniez dobijanie paneli bez konieczno$ci unoszenia. Jezeli zdecydujesz sie zastosowaé te metode, mozesz
stworzyé wiasny dobijak z elementéw odcietych z dwdch pierwszych paneli. Usuni system blokowania z dtuzszego boku, aby zapobiec
zablokowaniu podczas pracy.

Panele 3 i 4 nalezy dobi¢ oddzielnie w poprzednie panele. W przypadku panelu 3 bedzie to panel 1, a dla panelu 4 - panel 2. Kontynuuj
w taki sam sposéb, montujgc caty rzqd. Zawsze zalecamy, aby zaktadki/przesunigcia potgczen paneli wzgledem siebie wynosity okoto 1/3
dtugosci panelu, ale nie mniej niz 300 mm.
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Zalecamy zamontowania pierwszych trzech rzedéw bez uzywania kleju. Postepuj zgodnie z kolejnoscig przedstawiong na powyzszej
ilustracji. Podczas montazu narysuj na podtodze linie w celu oznaczenia miejsca zakonczenia kazdego panelu. Po zamontowaniu tych trzech
rzedéw zdemontuj panel po panelu pierwszy rzqd (panele od 1 do 7) i drugi rzqd (panele od 2 do 8). Rzqd trzeci nalezy pozostawié. W ten
sposéb uzyska sie obrys podtogi Intenso na podtozu. Pomoze to usprawnié proces klejenia.

Aby uzyska¢ idealne utozenie paneli, nalezy postepowaé wedtug nastepujqcej procedury: usiqdz na rzedzie 3 (rzqd, kiéry nie zostat
usuniety) i rozprowadz klej dla panelu 2. Nastepnie zamontuj panel 2. Rozprowadzaj klej panel po panel, az do linii wyznaczajqcej poczatek
kolejnego panelu. Pozwoli to dobi¢ panele poziomo bez zanieczyszczania narzedzi. Kontynuuj procedure do ukoriczenia montazu. Najpierw
przyklej rzqd 2 (panele od 2 do 8), a nastepnie rzqd 1 (panele od 1 do 7). W dalszej kolejnosci zdemontuj rzad 3, rozprowadz klej i przyklej
panele. Dalszy montaz paneli mozna wykonywaé rzqd po rzedzie.
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Aby uzyskad estetyczne wykonczenie na styku nowej podtogi z progiem drzwi, zaleca sie podciecie listw drzwiowych. Aby wykonaé
prawidtowe podciecie, nalezy odwrécié panel Quick-Step dolng strong do géry i przytozy¢ go na podtodze do oécieznicy. Nastepnie nalezy
przyciqé oscieznice lub listwe, trzymajqc pite reczng przy panelu. Odciety fragment nalezy usungé, a nastepnie zebraé wszystkie pozostatosci
przy pomocy odkurzacza. W dalszej kolejnosci mozna po prostu wsungé panel pod o$cieznice/listwe, aby uzyskaé doskonate wykoriczenie.

Aby zamontowa¢ drewniane panele podtogowe Quick-Step wokét rur, nalezy doktadnie odmierzyé i zaznaczyé punkt $rodkowy kazdej
rury. W kazdym z zaznaczonych punktéw nalezy wywiercié otwér o $rednicy odpowiadajqcej $rednicy rury +16 mm w przypadku montazu
w klimacie suchym oraz 24 mm w klimacie wilgotnym. Jezeli otwory znajdujq sie na dtuzszym boku panelu, nalezy wykonaé naciecie pod
kgtem 45 stopni od kazdego otworu do krawedzi, a nastepnie wykona¢ naciecie miedzy otworami, jak pokazano na ilustracji. Jezeli otwory
znajdujq sie na koAcu panelu, nalezy wykonaé proste naciecie w poprzek. Po przycigciu nalezy zamontowaé panel. Nastepnie, wzdtuz
krawedzi odcigtego kawatka natéz zwykty klej do drewna i przyklej go na swoim miejscu. Nalezy upewnié sie, aby klej nie przedostat

sie miedzy wyciety element a podtoze. W celu zapewnienia doktadnego przylegania klejonego potqczenia nalezy wykorzystaé kliny
dylatacyijne, a nastepnie usunqgé nadmiar kleju przy pomocy wilgotnej éciereczki. Pozostawione wokét rur szczeliny majg umozliwiaé
przemieszczenia podtogi zaleznie od pory roku. Aby zamaskowaé szczeliny wokét rur grzejnika, uzyj rozetek marki Quick-Step.

Sprawdz ostateczny wyglad powierzchni zamontowanej podtogi, wyimij wszystkie kliny dylatacyjne i zamontuj listwy przyscienne marki
Quick-Step zgodnie z dotgczong do nich instrukcjq.
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Nie nalezy uzywaé podtogi przed catkowitym wyschnigciem kleju. Doktadny czas schniecia znajduje sie w instrukeji dostarczonej przez
producenta kleju. Zaleca sie, aby po zakofczeniu montazu w pomieszczeniu utrzymywata sie temperatura 15-22°C oraz wilgotno$é na
poziomie 35-65%. W czasie zimy powietrze w pomieszczeniach jest najczesciej przesuszone, w zwigzku z czym zaleca sig stosowanie
nawilzaczy powietrza w celu uzyskania statego poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu. Latem i jesieniq, a takze w okresach, w ktérych
panuje wysoka wilgotno$é powietrza, nalezy zadbaé o dobrg wentylacje pomieszczenia Zbyt mata wilgotnoéé wzgledna moze spowodowad
nieodwracalne uszkodzenie podtogi (tzn. peknigcial).

W celu usunigcia zabrudzen z podtogi nalezy uzyé lekko zwilzonego mopa, szczotki lub odkurzacza. Aby unikngé zarysowania podtogi
upewnij sig, ze odkurzacz jest wyposazony w miekkie kétka i specjalng szczotke do parkietu. Pod zadnym pozorem nie nalezy czysci¢ podtogi
drewnianej przy pomocy myiki parowej. Przed rozpoczeciem pierwszego czyszczenia podtogi nalezy upewnié sie, ze WSZELKIE zabrudzenia
i kurz zostaty usuniete przy pomocy $ciereczki. W zadnym wypadku nie nalezy czyscié podiogi drewnianej na mokro.

Do czyszczenia podtogi nalezy uzywaé wytgeznie zalecanych produktéw. Uzycie nieodpowiednich $rodkéw czyszczgeych moze
spowodowaé uszkodzenie powierzchni podtogi. Po kontakcie z wilgocig podtoga powinna by¢ niezwtocznie wytarta do sucha.

Krzesta obrotowe muszq byé wyposazone w tzw. migkkie kétka samonastawne, a na podtodze pod krzestem nalezy utozyé mate ochronng
z tworzywa sztucznego. Aby nie dopuscié do zarysowania lakierowanej lub olejowanej powierzchni, nogi wszystkich mebli nalezy
zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi. Nalezy unika¢ przesuwania po powierzchni podtogi cigzkich mebli, aby zapobiec ewentualnemu
zarysowaniu powierzchni. Zaleca sie podnoszenie mebli. Przy kazdych drzwiach wejéciowych nalezy umieéci¢ wysokiej jakosci wycieraczke,
aby zapobiec nanoszeniu piasku i brudu moggcych powodowaé powstawanie rys.

Szczegdtowe instrukcje dotyczqcee czyszczenia sq dostepne u sprzedawcdw poditég Quick-Step oraz na stronach internetowych
poszczegdlnych produkiéw. Nalezy zapoznaé sig z nimi przed rozpoczeciem czyszczenia lakierowanych lub lakierowanych powierzchni.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za jakiekolwiek problemy lub uszkodzenia spowodowane nieprawidtowym przygotowaniem
podtoza, btedami w montazu lub wystawieniem podtogi na dziatanie nieodpowiednich warunkéw, a takze za uszkodzenia spowodowane
nieprawidtowym czyszczeniem i konserwacjq. Prawo do uzyskania zwrotu pieniedzy za przebarwione lub uszkodzone panele nie przystuguje
po ich montazu. W nietypowych przypadkach zalecamy zebranie niezbednych informaciji dotyczqcych wymagan zwigzanych z danym
projektem lub montazem. W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt ze sprzedawca.



