= UNILIN

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

NALEZY PRZESTRZEGAC LOKALNYCH PRZEPISOW | STANDARDOW DOTYCZACYCH MONTAZU ALBO WARUNKOW DOTYCZACYCH MIEJSCA MONTAZU, JESLI SA BARDZIEJ

RESTRYKCYJNE.

ROWNOSC PODLOZA

WINYL

DREWNO

ptywajacy RIGID
Click:
z® Jub bez™
zintegrowanego

FLEX CLICK:
montowany na
podktadzie LVT

Flex glue vinyl
(Dryback)
albo Looselay:
montowane na

Flex glue vinyl (Dryback)
albo Looselay:
montowany na kleju
albo
Looselay: montowany na
rzepie

Montaz ptywajacy
na odpowiednim
podktadzie Unilin

Na kleju

polimerowym do
podtdg drewnianych

Montaz ptywajacy
na odpowiednim
podktadzie Unilin

Unilin lepkim podktadzie
pod ktadu Unilin 11! Nalezy zwrécic szczegdlng
uwage na réwnos¢ => w wiekszosci
przypadkéw wymagany bedzie
grunt + masa wyréwnujaca.
Pod tatg 2 m 4 mm 2 mm 3 mm 2 mm 4 mm 4 mm 4 mm
ROWNOSC / Pod fatg 20 cm 1 mm 0,2 mm 0,2 mm 1 mm 1 mm 1mm
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA . T .
. . Szerokos$¢ 4 mm Natozy¢ mase Natozy¢ mase
Fugowanie ptytek Szerokos¢ 5 mm . : . : .
Gtebokos¢ 1 mm wyrownujaca wyrownujgca
. . DLA WINYLU, DREWNA | LAMINATU
WILGOTNOSC PODLOZA -
Nieogrzewane Ogrzewane
Cementowe 2,5% CM - 75% RH 1,5 % CM - 65% RH
MONTAZ PEYWAJACY / KLEJONY Anhydrytowe 0,5% CM - 75% RH 0,3% CM - 65% RH
A
Drewniane < 10% zawartosci wilgoci
1
UWAGI WSTEPNE
(1 Do intensywnego czyszczenia podtoza przed natozeniem masy wyrownujacej uzyj alkalicznego srodka czyszczacego odpowiedniego dla
danego podtoza.
(2) W przypadku ogrzewania/chtodzenia podtogowego, przy instalacji nowej oktadziny na istniejgcej, suma wartosci R wszystkich warstw nad B
systemem musi by¢ nizsza niz 015 m? K/W. 1
(3) Podtoga ptywajaca musi pozostac ptywajaca i nie wolno na niej osadzac zadnych obiektéw ciezkich ani mocowanych na state (np. oo °
zabudowy meblowe, wyspy kuchenne, szafy wnekowe, garderoby, oscieznice. Ciezkie i/lub state obiekty musza spoczywac bezposrednio na B ° o
podtozu. Jesli meble musza byc¢ umieszczone lub zamocowane na pokryciu podtogowym, nalezy rozwazy¢ zamontowanie odpowiedniej D0 2
podtogi w systemie klejonym. c c
(4) Przy klejeniu nalezy zawsze sprawdzi¢ kompatybilnosc kleju z podtozem lub istniejgcg oktadzing (test kompatybilnosci). o o
(5) Wylewka musi by¢ trwale sucha. Jesli istnieje ryzyko podciggania wilgoci np. w przypadku braku hydroizolacji kondygnacji parterowej trzeba o o 1
zastosowac odpowiednig bariere przeciwwilgociowa. W przypadku montazu klejonego trzeba zastosowac preparat epoksydowy z ° A ° 1 °
odpowiednig powierzchnig czepna. . . o o e o o

(®
()

Jesli podktad jest zintegrowany z panelem, nie wolno dodawac¢ dodatkowego podktadu.
Jesli podktad nie jest zintegrowany z panelem nalezy uzy¢ odpowiedniego podktgdu Unilin zgodnie z instrukcjg montazu paneli.
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NILIN

WINYL

DREWNO

Flex glue vinyl (Dryback) albo
Looselay:
) Flex glue vinyl montowany na kleju
. tywajacy RIGID . ) . )
ISTNIEJACE PODLOZE Py g"vc};: FLEX CLICK: (Dryback) albo Montaz p{y_vvajgcy Klejony przy uzyciu kleju Montaz p{y_waje_;cy
(o okreglonej rownosci i wilgotnosci) 2® |ub bez® montowany na albo Looselay: Looselay: na odpowiednim parkietowego na bazie na odpowiednim
Jintegrowanego podktadzie LVT montowane montowany na rzepie podktadzie Unilin olimaru MS podkiadzie Unilin
9 9 Unilin na lepkim (z bariera wilgoci) P (z bariera wilgoci)
DOko‘adU podk%adzie Unilin ! Nalezy zwrdcic szczegblng uwage na
roi SE => W Wi $ci p 1k
wymagany bedzie grunt + masa
wyréwnujaca.
<0,5% CM + test
przyczepnosci (naciecie <0,5% CM + test
krzyzowe) szlifowanie przyczepnosci (naciecie
(°) + odkurzanie + grunt krzyzowe) szlifowanie (°)
Anhydryt/siarczan wapnia ol ol oK + odpovyiedn_ia masa _ + odkurzanie + grunt ol
CaSO,, porowaty/chtonny wyrownujgca .
(°) Przy montazu klejonym
(°) Przy montazu klejonym szlifowanie powierzchni
szlifowanie powierzchni anhydrytovyej jest czesto
anhydrytowej jest czesto obowigzkowe
obowigzkowe
Beton woskowany lub polerowa- OK po szlifowaniu + odkurzaniu
ny, nieporowaty/niechtonn OK OK OK + zastosowaniu gruntu powier- OK OK OK
Y. V. y zchniowego + masie
Masa wyrdwnujgca (min. 3 do 4 OK oK OK OK oK oK oK
mm), porowata/ chtonna
Jastrych cementowy, porowaty, OK OK OK *Og io zastosowamu g:untu OK OK OK
MINERALNE porowaty/chlonny gtepnoKo pengtrUJa_cego masa
wyrownujgca
Ptytki mineralne / ptytki Lgfsaoccziyszcéenrllgngﬂi
ceramiczne / marmur, OK OK OK i Zaitosc?\'/vganiu o OK OK OK
nieporowaty/ niechtonny . ) 1asy
wyroéwnujacej
Ptytki azbestowe.
Dobrze przylegajace do podtoza i w dobrym
stanie - pokrywanie podtég zawierajacych az-
best jest dozwolone tylko wtedy, gdy przepisy
lokalne wyraznie na to pozwalaja. Enkapsu-
lacja lub przykrycie nie zastepuje usuniecia,
gdy materiat jest uszkodzony lub kruchy. Jesli OK OK OK OK OK
konieczne jest usuniecie, musi ono zostac¢
wykonane przez certyfikowanych specjalistow
zgodnie z przepisami krajowymi. Enkapsulacja
jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy azbest
jest w dobrym stanie i nienaruszony, a ryzyko
uwalniania wtokien jest minimalne.
Zywica wylewana (epoksydowa, )
poliuretanowa, poliestrowa), OKpo Z‘astosoy\/amu gy
kamien polerowany OK OK OK powwerzchmowego + OK OK OK
nieporowata/ niechtonne masa wyrownujaca
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ISTNIEJACE PODLOZE

(o okreslonej rownosci i wilgotnosci)

WINYL

DREWNO

ptywajacy RIGID
Click:
z® lub bez®
zintegrowanego

FLEX CLICK:
montowany na
podktadzie LVT

Flex glue vinyl
(Dryback)
albo Looselay:
montowane na

Flex glue vinyl (Dryback)
albo Looselay:
montowany na kleju
albo
Looselay:
montowany na rzepie

Montaz ptywajacy
na odpowiednim
podktadzie Unilin

Klejony przy uzyciu
kleju parkietowego na
bazie polimeru MS

Montaz ptywajacy
na odpowiednim
podktadzie Unilin

NA BAZIE DREWNA
Bezposredni montaz na
legarach jest zabroniony

OSTRZEZENIE:

1. Jesli w drewnianym
podtozu wystepuje wilgoc
lub jesli pod drewnianym
podtozem nie ma
odpowiedniego systemu
bariery przeciwwilgociowej,
nalezy je najpierw usunac.
Drewniane podtoze moze

z czasem ulec zgniciu, jesli
wilgo¢ zostanie uwieziona
przez nowe pokrycie
podtogowe i/lub jej podktad.

2. Jesdli pod drewnianym
podtozem znajduje

sie przestrzen typu

pustka wentylowana
(podpodtogowa), musi by¢
ona dobrze wentylowana
(4 cm? na m? powierzchni
podtogi).

3. Jesli pod drewnianym
podtozem znajduje sie
odpowiedni system bariery
przeciwwilgociowej przeciw
wilgoci podcigganej
kapilarnie, mozna
zamontowac na nim nowe
pokrycie podtogowe. Nalezy
uzyc¢ podktadu bez bariery
paroszczelnej.

4. Nowa podtoge nalezy
montowac prostopadle do
istniejacego podtoza.

podktadu Unilin lepkim p?‘_jk'adZie I Nalezy zwrdcic szczegding
Unilin uwage na réwnosé => w
wiekszosci przypadkow
wymagany bedzie grunt + masa
wyréwnujaca.
OK pod warunkiem:
patrz dopuszczalne
nierdwnosci i OK zazwyczaj po Test przyczepnosci,
. B szpary w podtozu szlifowaniu + odkurzaniu W przeciwnym
(Parklet przybijany OK OK (uwaga tez na + gruntowaniu + OK razie zeszlifowad OK
np. parkiet przybijany we wzdr) . . . . . . A q
"klawiszowanie”). masie wyrownujacej z wykonczenie do
Ryzyko witoknami surowego drewna
odwzorowania
nierdwnosci.
Parkiet ptywajacy / podtoga 1) Zawsze usuwac podtogi ptywajace
laminowana ptywajaca 2) Sprawdzi¢ i w razie potrzeby przygotowac odstoniete podtoze
Olejowany parkiet klejony OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubosci 200 Ol po_szlifovvaniu + OK po szlifowaniu
. odkurzaniu + gruntowan- OK . OK
(nieporowaty) um ; ) . ) ; podtoza
iu + masie wyrownujacej
Klejony lakierowany parkiet lub %ﬁéifff?ﬁifg;ﬁt
klejona podtoga laminowana OK OK OK ; ; OK OK OK
- + gruntowaniu + masie
(nieporowaty) ) B .
wyréwnujgcej
Oli¢ jpe sz Mewsaiiy Test przyczepnosci
+ odkurzaniu + przyczep ’
runtowaniu + masie W przeciwnym
Korek, OSB (nieporowaty) OK OK OK 9 . ) ) OK razie zeszlifowac OK
wyrownujgcej LUB X )
. wykonczenie do
usungc¢ korek, OSB
) surowego drewna
(nieporowate)
Korek, OSB, ptyta widrowa OK OK OK oK OK OK OK

(niepowlekana), porowata
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e srewno BT

Flex glue vinyl (Dryback)
albo Looselay:

! Flex glue vinyl montowany na kleju
3 ptywajacy RIGID .
ISTNIEJACE PODLOZE ) Click: ;()Lriévc\/:;cﬁa a\égrggsgeﬁ; ) . a‘b(lj . Montaz ptywajacy  Klejony przy uzyciu kleju | Montaz ptywajacy
(o okreslonej réwnosci i wilgotnosci) 2 |ub bez® odwadzieyLVT montowaney' ; ooselay: - na odpowiednim  parkietowego na bazie | na odpowiednim
zintegrowanego P Unilin na lepkim montowany na rzepie podktadzie Unilin polimeru MS podktadzie Unilin
DOdk{adu podkiadzie Unilin 1! Nalezy zwrécic szczegding

uwage na réwnos¢ => w wiekszosci
przypadkow wymagany bedzie grunt
+ masa wyrownujaca.

1) Zawsze usuwac wyktadziny tekstylne

Tekstylne pokrycia podtogowe 2) Sprawdzic¢ i w razie potrzeby przygotowac odstoniete podtoze

OK po usunieciu
OK istniejgcego pokrycia OK
podtogowego

Winyl na piance (akustyczny)
= winyl w rolkach (zgrzewany i
niezgrzewany)

1) Zawsze usuwac wyktadziny winylowe spienione
2) Sprawdzi¢ i w razie potrzeby przygotowac odstoniete podtoze

Usunac istniejaca
oktadzine + odpowiednie
przygotowanie podtoza

OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubosci LUB OK po usunieciu

Klejony niespieniony winyl 200 pm D — OK istniejgcego pokrycia OK
- . ) podtogowego
ptynnej bariery parowej +
grunt
ELASTYCZNE | (+ masa wyréwnujgca)
INNE POKRYCIA Usunac istniejaca
PODLOGOWE oktadzine + odpowiednie
przygotowanie podtoza .
. ) OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubosci LUB . O.K. SO CECINNSEE]
Klejone niespienione linoleum . OK istniejgcego pokrycia OK
200 um OK po zastosowaniu
- ) . podtogowego
ptynnej bariery parowej +
grunt
(+ masa wyréwnujaca)
OK z zastosowaniem folii PE anty-migracyjnej o grubosci SRR ISHEEIER OIX [0 USRS
Klejona niespieniona guma 200 my gracyinejo g oktadzine + odpowiednie OK istniejgcego pokrycia OK
K przygotowanie podtoza podtogowego

1) Zawsze usuwac podtogi ptywajace

LVT ptywajace 2) Sprawdzi¢ i w razie potrzeby przygotowac odstoniete podtoze

Inne podtoza: prosze o kontakt z dziatem technicznym pod adresem technical.services@unilin.com
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